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pfipojna trouba Sachtova vlozka
evr o o i prime material
DN | V7 jjnﬂf;lm“ v H(lr;ﬁf)“mer D di L1 min|L min| R standard P\I;l;)Gﬂl(:yK
150 160,5 138 1625 +/-15 1395 +/-15 80 85 rovna /500 | GFK
200 225 200 2290 +-15 2015 +-15 85 90 rovna / 500 | GFK
250 282 250 286,0 +/-15 250,0 +/-15 90 95 rovna /500 | GFK
300 340 300 3420 +/-15 300,0 +/-15 90 95 rovna / 500 [ GFK
400 456 400 460,5 +/-2,0 400,0 +/-20 95 100 | rovna/500 | GFK
400 456 400 460,5 +/-2,0 400,0 +/-2,0 120 125 | rovna/500 | GFK
500 569 500 573,0 +/-2,0 500,0 +/-2,0 120 125 | rovna/500 | GFK
600 683 600 684,0 +/-25 600,0 +/-25 120 125 | rovna/500 | GFK
800 905 800 911,0 +/-25 800,0 +/-25 140 145 | rovna/750 | GFK

norma potrubi: EN DIN 13476 (PP)

konstrukce potrubi: korugovana, tésnéni na troubé

material vloZzek: vlozky jsou vyrobeny z laminatu




