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Sachtova vloZzka pro:
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pfipojna trouba Sachtova vlozka
Civr oo vnitini L L material
vn€jsi prumer ) 1 .
DN (mm) primér (mm) Dl d| - in R standard P\;;)GZII(ZYK
160 160 139 163,0 +/-05 145,0 +-05| 75 80 [rovna/500| GFK
200 200 174 2025 +/-1,0 1780 +-1,0( 75 80 |rovna/500| GFK
250 250 218 252,0 +/-1,0 2215 +/-10| 80 85 |[rovna/500| GFK
315 315 276 318,5 +/-05 2790 +-1,0] 115 120 |rovna/500| GFK
400 400 348 404,0 +/-15 3470 +/-15] 120 125 |rovna/500 | GFK
500 500 435 5035 +/-15 4340 +-15| 125 130 |rovna/500 | GFK
500 500 435 503,5 +/-15 4340 +-15| 125 130 |rovna/500 | GFK
630 630 548 631,0 +/-15 532,0 +-15| 85 90 |rovna/500| GFK

norma potrubi: EN DIN 13476 (PP)

konstrukce potrubi: korugovana, tésnéni na troubé

material vloZzek: vlozky jsou vyrobeny z laminatu




