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pfipojna trouba Sachtova vlozka
Civr o itini prime L L material
vnejsi prumer | vaitini prumer ) 1 lozk
DN (mm) (mm) D: di - - R standard PIVDIOGFyK
200 225 200 229,0 +/-05 2015 +-05| 85 90 |rovna/500| GFK
250 282 250 286,0 +/-05 250,0 +-05| 90 95 |rovna/500 | GFK
300 340 300 342,0 +/-1,0 300,0 +-1,0( 90 95 |rovna/500| GFK
400 455 400 460,5 +/-05 400,0 +/-1,0| 95 100 |[rovna/500| GFK
400 455 400 460,5 +/-05 400,0 +/-1,0| 120 125 |[rovna/500| GFK
500 569 500 573,0 +/-15 500,0 +-1,0( 120 125 |[rovna/500| GFK
600 683 600 684,0 +/-05 600,0 +-1,0( 120 125 |[rovna/500| GFK
norma potrubi: EN DIN 13476 (PP)
konstrukce potrubi: korugovana, tésnéni na troubé
material vloZzek: vlozky jsou vyrobeny z laminatu




