katalogovy vypracoval: MAREK Karel datum vystaveni 29.11.10
’.) bentexplast list . 008 [kontroloval: FOREJT Josef datum posledni revize 22.09.25
1SO 9001 schvalil: Ing. FOSUM Frantigek revize €. 08
Sachtova vlozka pro:
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pfipojna trouba Sachtova vlozka tésnéni
material
tiid Cixr ooy VT y rofil t&snéni
DN noglnoasti vngjSi prumer (mm) vnitini pramér (mm) D, D: di I—_l L R standard | Vvlozky p (mm)
min. min. PP
150 34 186 +20 -2,0 151 +5,0 -5,0 2150 +/-2,0 196,0 +/-1,0 150,0 +/-3,0 95 100 | rovna/3500 PP 19
200 160 242 +3,0 -30 200 +5,0 -5,0 275,0 +-2,0| 253,0 +-10| 200,0 +-30| 95 100 | rovna/500 | PP 22

norma potrubi: EN DIN 295 (kamenina)

konstrukce potrubi: hladka trouba, spojovaci systém = F - spoj L = profilovy tésnici krouzek z EPDM

material vlozek: vlozky jsou vyrobeny z polypropylenu




